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2. 실험장비

자성측정시스템

(MPMS)

3

거시적 특성 분석

저온 레이저 및 홀소자 현미경

(LTSLHPM)

국소적 특성 분석



3. 연구내용

REBCO coated conductor
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3. 연구내용
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4. 나노물성연구실소개요약

➢연구 방향

▪ 고온초전도체의 여러 기하학적 구조에 따른 특성 분석

➢연구 업무

▪ 고온초전도체 선재에 대한 실험

▪ LabVIEW를 통한 실험 장치 제어

▪ 데이터 분석법 개발

▪ 이론 모델에 따른 시뮬레이션 (MATLAB)
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Thank you


